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こんにちは！若井産業です。今回は『ダンバに使用するパッキンについて　第二弾』です。

パッキンはしっかり潰さないと十分な止水効果が得られません。

では、パッキンの種類によって潰れやすさは違うのか？何からくる違いなのか？ご一読いただければ幸いです。
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波板（石質を除く）に施工する場合...？

潰れにくいパッキンは、十分に潰れる前に波板が変形する場合があり、止水性にも影響します。

ダンバに使用するパッキンってQ.

A. はい、それぞれ違います。

潰れやすさは違うの？
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その違いは何からきているの？Q.
A. メイン材質の違いからきています。

潰れにくいパッキン
（例：ネオパッキンなど）
メイン材質 ： プレスフェルト

潰れやすいパッキン
メイン材質 ： 樹脂
（例：シーリングEPパッキンなど）

潰れやすいパッキンの場合 潰れにくいパッキンの場合
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